
TABULKA CHEMICKÉ ODOLNOSTI

CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Acetaldehyd C D A A A D C C D A A B A D A A A A
Acetamid C C A A A C B B B A A
Acetanhydrid C B B B B C C B D A A
Acetát celulózy C D B B - D - C D B B A A A A A
Acetofenon C D A A D D D D D A A A
Aceton B B A A A D C A D A A D B C A A A A
Acetonitril - - - - - - - - - B B
Acetonkyanhydrin B C A A - D - A D A A A
Acetylaceton C D B B - D - D D A A D D D D A A A
Acetylen B B A B A A A B A A A A
Acetylchlorid D D D D D D D D B B B B
Akrylonitril D D D D D D C C D A A D B D A A A B
Alkoholy, alifatické A B A A A A A A A A A
Alkoholy, aromatické C D - - - C - - - A A
Allylalkohol A B A A A A B A B A A A
Allylbromid D D D - - D - D B B B B
Allylchlorid D D D D - D - D B B B B
Aminoetyl Etanolamin B B A - - - - B D A A
Aminoetylalkohol B B A B A B C B D A A A
Amoniak, kapalný B B A A - A - A A A A D C C A A A
Amoniak, ve vodě B B B A A B B B B A A D A A A A A
Amylacetát C D C B B D D D D A A D C D B A A A
Amylaceton D D - - - D - D - A A A
Amylalkohol A A A A A A B A A A A B A A A A A A
Amylamin C C B - - C - C D A A A
Amylboritan D D D D - A - A A A A A A
Amylfenol D D D - - D - D A A A A
Amylftalát D D A D - D - D C A A A
Amylchlorid D D D D - D - D A A A D C D D A A A
Amylchloronaftalen D D D D - D - D A A A
Amylolejan D D D - - D - D - A A A
Anhydrid kyseliny máselné C D C - - C - B - A A
Anilin D D A A C D - B B A A D B B A A A A
Anilinová barviva B B B B A C B B B A A D B A C A A
Aromatické uhlovodíky D D D D D C D D A A A
Asfalt D D D D D B D D A B B B B B A A A D
Atmosféra A A A A A A A A A A A
Bělicí roztok D D A A A D D C B B B



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Benzaldehyd D D B B B D D D D A A C C C D A A A
Benzen D D D D D D D D A A A D
Benzín, Hi Test D D D D D A D D A A A
Benzín, Reg D D D D D A D D A A A
Benzoový aldehyd D D B C B D - D D A A A
Benzylacetát D D A B B D B B D A A B
Benzylalkohol B B B B B D C C A A A D A C C A A A
Bezolovnatý benzín D D D D D A D D A A A B
Bezvodý amoniak A - A A - A - B D A A B
Borax B B A A A B A A A A A
Boritan sodný 65°C A A A A A A A A A A A A B A A A B A
Borový olej D D D D D A D D A B B A
Brom D D D D D D D D A D D D D D D A A D
Bromid železitý 65°C A A A A A A A A A A A A
Bromobenzen D D D D - D - D B C C D D D D A A D
Bromochlorometan D D B D - D - D A B B D
Bromová voda - - - - - - - A A - - D D D D A A
Butadien D D D D D D D B A A A A-B C A A A A
Butan D D D D D A A A A A A A
Butanol A A A A A A A A A A A A
Butylacetoctan D D C D D D D D D A A
Butylakrylát D D D D D D D D D B B B
Butylaldehyd D C B D - - - D D A A A
Butylamin C C C C C C D C B A A D B A A A
Butylbenzen D D D - - D - D A A A A
Butylbenzylftalát D D A D - D - D C A A
Butylbromid D D D - - D - D B B B
Butylbutyrát D D C - - D - D C B B
Butylcarbitol D D A A - B - B A A A A A A
Butyléter D D D D D B C B D A A C C A A A A A
Butyletylacetaldehyd D D B B A D D D D A A
Butyletyléter D D D D D D C B D A A
Butylftalát D D A A - D - D C A A A
Butylglykol A A A A A A A A A A A C B D A A A A
Butylchlorid D D C C - C - D A A A
Butylolejan D D B B - - - C A A A A A
Butylstearan D D C B B B D D A A A A A A D A A A
Butyraldehyd C C B B B D C C D A A C A A A A
Cyklohexan D D D D D B C C A A A B D A A A A A
Cyklohexanol C C C C C B B B B A A D B D A A A A
Cyklohexanon D D B B B D D D B A A D B D A A A A



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Cyklopentan D D D D - C - D A A A A
Cyklopentanol D D D D C B B B B A A A
Cyklopentanon D D D D - D - D D A A A
Červený olej (Surová kyselina olejová) D D D D - B - B A A A A
Čistící roztok B B A A A A C A A A A A A A A A A
DDT v petroleji D D D D - A - C A A A
Dehtová nafta D D D D D C D D A A A
Dekalin D D D D D B C C A A A A D A A A A B
Dekan D D D D - B - D A A A
Dekanol A A A A A A A A B A A A
Destiláty siřičitanu B B B B - B - B A - -
Destiláty třtinového cukru A A A A A A A A A A A
Destiláty z cukrové třtiny A A A A A A A A A A A A
Diacetonalkohol B C A A B D B A D A A B A A A B
Diamylamin B C A - - B - C - A A B
Dibenzylsebakát - - B B A - - - A - -
Dibromobenzen D D D D - D - D A B B A
Dibutylamin B C C D - B - D D A A C A A A
Dibutyléter D D D D - C - D C A A A
Dibutylftalát C D B B A D D D B A A C B C C A A A
Dibutylsebakát D D B B A D D D A A A D A C A A A A
Dicykloexylamin D D D - - C - - C B B
Dietanolamin B C A - - B - C - A A A A A A
Dietylamin B B B B A B C C D A A C B C A A A
Dietylbenzen D D D D - D - D A A A D D A A A A
Dietylendioxide D D G - - D - D D A A
Dietylentriamin B B A - - B - C - A A
Dietyléter D D D D D C D D D A A A
Dietylftalát D D A D - D - D C A A A
Dietyloxalát A A A - - D - D - A A A
Dietylsebakát D D A A A D D D C A A B A A A
Dietylsulfát D D B - - D - D D A A A
Difenyl (bifenyl) D D D D D D D D A A A
Difenylftalát D D A C - - - D C A A A
Difenyloxid (Fenyléter) D D D D D D D D A - -
Dihydroxyetylamin B B A - - B - C - A A
Dihydroxyetyléter A A A - - A - A A A A
Dichlorbutan D D D D D D D D A A A A
Dichloretan D D D D D D D D A A A A
Dichloretylen D D D D D D D D A A A B
Dichloretylén D D D D D D D D A B B D D D D A A A



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Dichloretyléter D D D D - D - D - A A A
Dichlorhexan D D D D - D - D A A A A
Dichlorizopropyléter D D C C C D D D C - - B D A A
Dichlormetan D D D D - D - D A A A D D D D A A A
Dichlorpentan D D D D - D - D A A A A
Dichlorpropan D D D D - D - D A A A A
Diizobutylen D D D D D A D D A A A
Diizobutylketon D D B B A D D D D A A A
Diizodecyladipan D D A - - D - D C A A
Diizodecylftalát D D A A - D - D C A A A
Diizooktyladipan D D A - - D - D C A A A
Diizooktylftalát D D A - - D - D C A A A
Diizopropanolamin B B A - - B - C - A A
Diizopropylbenzen D D D D - D - D A - -
Diizopropyléter D D D - - B - D - A A
Diizopropylketon D D A A A D D D D A A
Dimetylacetamid - - - - - - - - - B B
Dimetylamin B C A A A B C C - A A D C A A B
Dimetylanilin D D D B B D D D D A A D B A A
Dimetylbenzen D D D - - D - D A A A A
Dimetylbenzylamin - - - - - - - - - B B
Dimetylfenol D D D D - D - D D C C
Dimetylformamid (DMF) - - A A A B - C D - - C B A A A A
Dimetylftalát D D A A A D D D B A A A A A
Dimetylsulfát D D B - - D - D D A A A
Dimetylsulfid D D C - - D - D - B B
Dinitrobenzen D D C - - D - D A A A A
Dinitrotoluen D D D D - D - D C - -
Dioktyladipan (DOA) D D A - - D - D C A A A
Dioktylamin B B A B A B D C A A A
Dioktylftalát D D B B A D D D A A A B C C C A A A
Dioktylsebakát D D B B A D D D B A A B C A A
Dioxan D D B B - D - D D A A D D D A A A A
Dioxolan D D C B - D - D C A A A
Dipenten (limonen) D D D D D C D D A A A
Dipropylamin B B A - - B - C A A A
Dipropylglykol A A A A A A A A A A A
Dipropylketon D D B A A D D D D A A
Divinylbenzen D D D D D - D A A A A
Dodecylbenzen D D D D - D - D A A A A
Dodecyltoluen D D D D - D - D A A A



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Dusičnan amonný A A A A A A A A A A A A A A A A A B
Dusičnan draselný 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A C A
Dusičnan hlinitý A A A A A A A A A A A B A A A A A
Dusičnan hořečnatý 65°C A A - - - A - A A A A
Dusičnan měďnatý C C A A A A B A A A A A
Dusičnan měďný A A A A A A A A A A A C A C A A A A
Dusičnan olovnatý A A A A A A A A A A A B A A
Dusičnan sodný 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Dusičnan stříbrný A A A A A C A A A A A A
Dusičnan vápenatý 65°C A A A A A A A A A A A A B A A A A A
Dusičnan železitý A A A A A A A A A A A A
Dusitan měďnatý C C A A A A B A A A A
Dusitan měďný A A A A A A A A A A A
Dusitan sodný A A A A A A A A A A A A A A A A A
Dvojchroman draselný 65°C B B A A A A B B A A A B A A A A C A
Dvojchroman sodný 65°C - - A - - - - B - A A
Dvojchroman vápenatý - - A B A - - - - B B
Epichlorhydrin D D B B B D - - D B B D D A A A
Etanolamin B B A A A B B B D A A D C A A A A
Etery D D C D D D C C C A A A D C D A A
Etylacetát D D B B D D D D D A A D B D B A A A
Etylacetát (estery) D D B B A D C C D A A
Etylacetát (etery) D D B - D D D C D A A
Etylacetoacetát C C B B A D D D D A A A
Etylakrylát D D B B B D D D D B B B D A A A
Etylbenzen D D D D D D D D A A A D D D D A A A
Etylbenzoát A A B B A B D A A A A
Etylbutylalkohol A A A A A A A A A A A A
Etylbutylamin B B A A A B - C - - - A
Etylbutylketon D D B - - D - D D A A A
Etylcelulóza B B B B B B B B D A A A
Etyldichlorid D D D D D D D D B B B D D D D A A A
Etylen - - - - B A C C - - - A B A A A A
Etylenbromid D D D D - D - D A B B
Etylendiamin C C A A A B A B D A A D C D A A A B
Etylendibromid D D D - - D - D B B B D
Etylenglykol A A A A A A A A A A A B A A A A A A
Etylenglykol 65°C A A A A A A A A A A A
Etylenchlorid D D D D C D D D A B B D D D D A A
Etylenoxid - - B B A C - D C A A D C-D D D A A
Etyléter D D D D C C C D D A A B



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Etylformiát D D B B B D D D D A A B
Etylftalát D D A B - D - D C A A A
Etylhexanol A A A A A A A A A A A
Etylchlorid C C B D D D D C A A A D D C D A A B
Etylmetylketon C B B B - D - D D A A
Etyloxalát A A A A A D D C C A A
Etylpropyléter D D D - - D - D - A A
Etylpropylketon D D B B - D - D D A A
Etylsilikát C C A A A A A A A A A
Etylsulfát D D B - - D - D D A A
Fenol 50°C C C B B A D C C A A A D B D D A A A
Fenylhydrazin C C B B A D D D A A A B
Fenylchlorid D D D - - D - D D B B A
Fluor D D D D - D - C A D D D A A
Fluorid hlinitý A A A A A A A A A A A C A A A A A A
Fluorid sodný 65°C A A A A A A A A A A A B B A A A C
Fluorid uhličitý D D - D - C - D - A A A
Formaldehyd B B A A A B A B A A A B A B A A A A
Formamid A A A A - A - A D A A
Formiát hlinitý D D B D D D D D D A A
Fosforečnan amonný A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Fosforečnan hlinitý A A A A A A A A A A A A A A A A
Fosforečnan sodný A A A A A A A A A A A B A A A A A
Fosforečnanestery D D A A A D C C C A A
Freon 11 D D D D - A - A A - -
Freon 1114B2 D C D D D C A A B - -
Freon 112 D D D D D B B B A - -
Freon 113 C B D D D A A A B - -
Freon 114 A A A A A A A A B A A
Freon 115 A A A A A A A A B - -
Freon 12 (dichlordifluormethan) C B C C - A - D B A A D
Freon 13 A A A A - A - A A A A
Freon 13B1 A A A A A A A A A
Freon 14 (dichlortetrafluoretan) A A A A A A A A A A A
Freon 142b A A A A A A A A D
Freon 152a A A A A A A A C D
Freon 21 D D D D D D C D D A A
Freon 218 A A A A A A A A A
Freon 22 (Monochlordifluormetan) C C A A A D B B D A A D
Freon 31 B B A A A D B B D - -
Freon 32 A A A A A A A A C - -



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Freon 502 A A - - - B - - B - -
Freon BF D D D - - B - B - -
Freon C316 A A A A A A A A - -
Freon C318 A A A A A A A A A - -
Freon MF D B D - - A - D - - -
Freon TA A A A A - A - A C - -
Freon TC D B A B - A - A A - -
Freon TF C B D D - A - A A - -
Freon TMC B C B B - B - B A - -
Freon T-P35 A A A A - A - A A - -
FreonT-WD602 C B A B - B - B A - -
Furan D D D D D D D D - A A B
Furfural D D B B A D C B D A A D B A D A A A
Furfurilalkohol D D B B B D D D D B B A
Glukóza A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Glycerin A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Glykoly A A A A A A A A A A A A
Heptan D D D D D A B B A A A B D A A A A A
Heptan karbonová kyselina D D C - - C - B - A A A
Heptanol A A A A A A A A A A A
Hexanol A A C C B A B B A A A D C C A A A A
Hexen D D D D D B B B A A A
Hexylamin C C C C C C C C C A A A
Hexylen D D D - - A - D A B B
Hexylenglykol 65°C A A A A A A A A A A A A
Hexylmetylketon D D B - - D - D D A A A
Hlinitan sodný A A A A A A A A A A A A
Hydrát draselný 65°C A B A A - B - B C A A
Hydrát hořečnatý 65°C A A A - - B - B B A A A
Hydraulická kapalina (Fosfáto-ester. zásada) D D - A - D - - - A A D B-C D D A A
Hydraulická kapalina (petrolej) D D D D D A B B A A A
Hydraulická kapalina (Polyalkylenglykol. zás.) - - - A - A - - - A A
Hydrogensíran vápenatý 65°C A A A A A A A A A A A
Hydrogensiřičitan vápenatý 65°C A A A A - A - A A A A C B A A A A A
Hydrochinon B B A A A C - B C A A
Hydrochlorid anilínu B C B B B B D D B A A
Hydrosíran draselný 65°C A A A A A A A A A A A A
Hydrosíran sodný 65°C A A A A A A A A A A A D A A A A B A
Hydrosiřičitan draselný 65°C A A A A A A A A A A A A
Hydrosiřičitan sodný 65°C A A A A A A A A A A A D A A A A B A
Hydrouhličitan draselný 65°C A A A A A A A A A A A



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Hydrouhličitan sodný A A A A A A A A A A A B A A A A B A
Hydroxid barnatý 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Hydroxid draselný 65°C C C A A A C C B C A A A C A A A C A
Hydroxid hlinitý A A A A A A B A A A A B A A A A A A
Hydroxid hořečnatý 65°C A B A B - B - B A A A A A A A
Hydroxid sodný 65°C C C A A A C C B D A A
Hydroxid vápenatý A B A B A B B B C A A A
Hydroxid železnatý C C A A A B B B C A A A
Chloraceton C D B C - D - B D A A A
Chlorbenzen D D D D - D - D A A A A
Chlorbutadien D D D D - D - D A - -
Chlorbutan D D C C - D - D A A A B
Chlorid amonný A A A A A A A A A A A A
Chlorid antimoničný D D D - - D - D - B B A
Chlorid antimonný B B A B A B C B A A A
Chlorid arzenitý D D D D C B C D D D D
Chlorid arzenný D D D - - D - D D D D
Chlorid barnatý 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorid cínatý A A A C - A - A A A A
Chlorid cíničitý 55°C A A A - - A - A - A A
Chlorid cíničitý 65°C A A B B - A - A A A A A
Chlorid cínu A A A A A A A A A A A A B A A A A A
Chlorid draselný 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A C A
Chlorid fosforitý D D D A - D - D A - -
Chlorid hlinitý A A A A A A A A A A A A-B D A A A A A
Chlorid hořečnatý 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorid kobaltitý A A A A A A A A A A A
Chlorid měďnatý C C A A A A A A A A A
Chlorid měďný A A A A A A B A A A A
Chlorid rtuťnatý B B B A A A B B A A A
Chlorid sirný D D D D - C - B A B B
Chlorid sodný 65°C A A A A A A A A A A A B A A A A C A
Chlorid titaničitý D D D D D B D D A A A
Chlorid vápenatý 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Chlorid zinečnatý 65°C A A A A A A A A A A A C A A A A A A
Chlorid železitý 65°C A A A A A A A A A A A C A A A A A A
Chlorid železnatý 65°C A A A A A A A A A A A A
Chlornan sodný D D C C C D C C A B B B
Chlornan vápenatý D D A A A C A A A A A D C A A A A B
Chlorofenol D D D - - D - D B B B
Chloroform D D D D - D - D A B B D D D D A A B



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Chloropentan D D C - - D - D A A A A
Chloropropanon D D - - - D - D D A A
Chlorované uhlovodíky D D - D - D - D - B B
Chlortoluen D D D D D D D D A B B D
Chroman draselný 65°C D D A A A C C C A B B A
Chroman sodný 65°C - - A B - - - C - B B
Chroman zinečnatý 65°C A C A - - A - C - B B A
Inkoustový olej D D C C C A D D A A A
Isoamylacetát D D A A A D D D D - - A
Isoamylalkohol A A A A A A A A A A A A
Isoamylbromid D D D - - D - D B B B B
Isoamylbutyrát D D C - - D - D D B B
Isoamyléter D D D - - D - D - A A
Isoamylftalát D D A - - D - D C A A
Isoamylchlorid D D C - - D - D B B B
Isobutan D D D D D A C C A A A D
Isobutanol A A A A A B A A A A A
Isobutylacetát D D A A A D D D D A A A
Isobutylaldehyd C C B - - D - D D A A A
Isobutylamin D D B B B D D C D A A A
Isobutylbromid D D D - - D - D B B B B
Isobutylen D D D D - C - D A A A A
Isobutyléter D D D - - D - - - A A A
Isobutylchlorid D D D - - D - D B B B B
Isobutylkarbinol A A A - - A - A B A A A
Isokyanatany C - - B - D - D B B
Isooktan D D D D D A C C A A A B A A D A A B
Isopropylacetát D D A A A D D D D A A C B B A A A
Isopropylalkohol A A A A A A A A A A A A
Isopropylamin B C A - - B - C - A A A
Isopropylbenzen D D D D - D - D A A A C-D D A A A
Isopropyléter D D D D D B D B D A A A C C A A A
Isopropylchlorid D D D D D D D D B B B A A
Isopropyltoluen D D D D D D D D A A A A
Izolační olej D D D D D A C C A A A
Jód D D - D - D - C C A A A
Kal C C C B - A - A A A A A
Kalcinová soda A B A A - B - B C A A A
Kapalina do převodovky A 65°C D D D D - B - D A A A
Kapalina do převodovky, B D D - D - C - D - A A
Karbitol D D A B B C D B B A A A



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Karbitolacetát D D B - - D - D - A A
Ketony C C B B A D D D D A A D B D D A A A
Klíh A A A A A A A A A A A B A A A A A
Koňak A A A A A A A A - A A A A A A A A
Kreozot D D D D D B D C A A A B B B-C D A A A
Krezoly D D D D D D D D A A A A
Krotonaldehyd D D B B B D D D D A A A
Křemičitan draselný 65°C A A A A A A A A A A A A
Křemičitan sodný 65°C A A A A A A A A A A A C A A A A A A
Kumen D D D D D D D D A A A A
Kyanid draselný 65°C A A A A A A A A A A A C A D A A C A
Kyanid měďný A A A A A A A A A A A B A A A A A
Kyanid sodný 65°C A A A A A A A A A A A C A A A A C A
Kyselina adipová A A A A A A A A A A A A A A A A
Kyselina arseničná A A A A A A A A A A A C A A A A A A
Kyselina benzensulfonová - - - - - - - A A A A
Kyselina benzoová A A A A A B C B A B B D D A A A A A
Kyselina boritá A A A A A A A A A B B A C A A A A A
Kyselina bromovodíková 65°C D D A A A D C A A A A C B D A A A B
Kyselina citrónová A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Kyselina dusičná 10% 80°C D D B B A D C B D B B D C A A A A B
Kyselina dusičná 20% 65°C D D B B A D D D A A A B
Kyselina dusičná 30% 50°C D D B B A D D D A A A B
Kyselina dusičná 30-65% D D D D B D D D A D D D D C D A A B-D
Kyselina dusičná, Červeně dýmající D D D D D D D D D D D D
Kyselina dvojchloroctová B D B B B D D C D A A A
Kyselina fenolsulfonová D D C - - D - D D B B
Kyselina fluoroboritá 65°C A C A A - A - A C A A A
Kyselina fluorokřemičitá A A A A A C B A C A A A
Kyselina fluorokřemičitá 65°C A A A A A C - A C A A
Kyselina fluorovodíková 50°C D D A A A D B B B A A A
Kyselina fosforečná D D A A A C C C A A A A
Kyselina fumarová A A D - - A - B A - -
Kyselina gallová A A B B A B B B B A A C A A A A A A
Kyselina glukonová D D C - - C - B - A A A
Kyselina chlorná D D B B A D - - A - -
Kyselina chloroctová B D C C - D - D C A A A
Kyselina chlorovodíková 37% 50°C D D B B A D C C C A A A
Kyselina chlorsulfonová D D D D D D D D D B B D D D D A A D
Kyselina chromitá 40°C D D C C B D C B A A A B
Kyselina jablečná 65°C A B D D - A - B A A A C A A A A A B



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Kyselina kaprylová D D C C B C C B - C C A
Kyselina karbolová (fenol) A A A A A A A A A A A A
Kyselina krezolová D D D D D D D D A A A D B D D A A A
Kyselina kyanovodíková B B A A A B B A B A A A
Kyselina maleinová A A A A A A A A A A A D A A A A A
Kyselina máselná C C B B B C B B A A A D B A D A A A
Kyselina methakrylová D D B B - - - - B - -
Kyselina metylsulfonová - - - - - - - - . A A
Kyselina mléčná B B B B A B A A A A A B C C B A A
Kyselina mravenčí B B A A - C - B B A A D B C B A A A
Kyselina naftenová D D D D - C - - A - - A
Kyselina octová 10% 65°C B B A A A B B B C A A D C C A A A A
Kyselina octová 30% B B A A A D B B C A A
Kyselina octová 50% C C A A A D D C D A A D C D C A A A
Kyselina octová, ledová D D B B A D D D D A A A
Kyselina oktadekanoidová C C A A A B C C A A A A
Kyselina olejová C C B B B B B B A A A A D A B A A A
Kyselina palmitová C C C C C A C C A B B A A D A A A A
Kyselina peroctová 40% - - - - - - - - - C C
Kyselina pikrová, tekutá C C B B A C B B C D D
Kyselina pikrová, vodný roz. C C A A A C B B B A A
Kyselina sírová 25% 65°C D D A A A C C A A A A A
Kyselina sírová 25-50% 40°C D D A A A D D A A A A A
Kyselina sírová 50-96% D D D D C D D D A A A A-D
Kyselina sírová, dýmající D D D D D D D D D D D D D D D A A D
Kyselina siřičitá 10-75% D D A A - D - A D A A A
Kyselina solná 50°C A C B C - D - A A A A A
Kyselina stearová D D B B A D A A A A A A
Kyselina sulfonová D D D - - D - C D B B B
Kyselina šťavelová C C A A A B B B A A A D A B A A A A
Kyselina tříslová 65°C B B B A A B B A A A A C B A A A A A
Kyselina vinná 65°C A A A A A A A A A A A A
Kyselina vrbová A A A A A A A A A - - A A A
Lak D D D D D B D C A A A
Laktát sodný - - - - - - - - - A A
Laky D D D D D C D D D B B
Laurylalkohol A A A - - A - A B A A A
Ledek (Síran hlinito-draselný) 65°C A A A A A A A A A A A
Letecká paliva (JP1 - JP6) D D D D - A - C A A A
Letecký benzín D D D D D A D D A A A
Ligroin D D D D - A - D A A A



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Lněný olej D D C C C A C C A A A B A C D A A A
Louh (Hydroxid sodný) B B A A A B C A B A A B B A A-B A A
Louh draselný (Hydroxid draselný) 65°C A B A A - B - B C A A A
Louh sodný 65°C (Hydroxid sodný) C C A A A B A A A A A A
Lubrikační olej D D D D D A C C A A A A
Lučavka královská D D D C - D D C B D D D C B D A A D
Lůj 65°C D D D D - A - D C A A A A A A A A A
Maleinanhydrid A A A A A A A A A A A A
Manganistan draselný 65°C D D A A A D A A A A A A
Mangansulfát 65°C A A A - - A - A A A A A
Máslo C C B B A A B A A A A B A B A A A
Mastné kyseliny D D D C B B A B A A A A C A C A A A
Metafosforečnan amonný A A A A A A A A A A A A A A A A A
Metafosforečnan sodný A A A A A A A B A A A A A A A A A
Metan D D D D D A C C A - - C C A A A A
Metanol A A A A A A A A A A A C A A A A A A
Metylacetát D D B B - D - B D A A D D D A A A A
Metylakrylát D D B B - D - - D A A
Metylbromid D D D D D D D D A A A B
Metylbutylketon D D B B B D D D D A A A
Metylcyklohexan D D D D D D D D B B B
Metylenbromid D D D D D D D D B B B B
Metylenchlorid D D D D D D D D B B B
Metyletylketon (MEK) D D B B D D D D D A A D D C A A A A
Metylformiát C C B B - D - B C B B
Metylhexanol A A A - - A - A B A A A
Metylhexylketon D D B B - D - D D A A
Metylchlorformiát - - - - - - - - - B B
Metylchlorid D D D D D D D D B B B D D C D A A B
Metylisobutylkarbinol B B A - - B - B B A A A
Metylisobutylketon (MIBK) D D B B B D D D D A A
Metylisopropylketon D D C C B D D D D A A
Metylmetakrylát D D D D D D D D D B B A
Metylpropyleter D D D - - D - - - A A A
Metylpropylketon D D B - - D - B D A A
Minerální olej D D D D D A C B A A A
Močovina A A A A A A A A A A A A
Monochlorbenzen A A B A - A - A A A A C C D D A A B
Mořicí roztok A - C C - C - C B A A
Motorová nafta 65°C D D D D D A A C A A A B C C B A A A
Motorový olej D D D D D A D D A A A



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Nafta D D D D D A D D A C C B B C D A A A
Naftalen D D D D D D D D A A A A
Niklacetát A A A - - B - - A - - A
Niklchlorid (65°C) A A A A - A - A A A A A
Niklnitrát A A A A - A - A A A A A
Nitrobenzen D D D D D D D D B A A D D D D A A A
Nitrometan B B B B - D - C D A A A
Nitropropan C C A A A D B A B A A D D A A A
Obilný olej D D B B B A B B A A A A A B D A A A
Ocet B C A A A C C C D A A C A A A A A A
Octan butylnatý D D B B B D D D D A A D C D D A A A
Octan draselný A A A A A A A A A A A D D A A A A A
Octan hlinitý A A A A A A C B A A A A
Octan hořečnatý D D A A A B D D D A A A
Octan kademnatý C C A A - C - A D A A A
Octan olovnatý C C A A A B D D D A A A A A A A A A
Octan sodný A A A A A A A A A A A C A A A A A A
Octan vápenatý C C A A A A B B D A A A A A A
Octan zinečnatý B B A A A B B B B A A D D A A A A
Oktan D D D D D A D C A B B A D A A A A
Oktanol B B B B B B B B A A A D B D A A A A
Oktylacetát D D A B - D - D D A A A
Oktylamin C C B B - C - C D A A A
Oktylenglykol A A A A - A - A A A A A
Olej ASTM 1 D D D D D A D C A A A
Olej ASTM 2 D D D D D A D C A A A
Olej ASTM 3 D D D D D A D D A A A
Olej podzemnicový D D D D C A B B A A A
Olej z bavlníkového semena D D A C B A B B A A A A A-B A A A A A
Olej z kokos. ořechu D D B B C A B B A A A A A A D A A A
Olej z tresčích jater D D A B A A B B A A A
Olivový olej D D C C B A C C A A A A B A A A A A
Ortodichlorbenzen D D D D - D - D A A A B
Oxid dusičitý D D C C - D - D D - -
Oxid dusný A A A A A A A A A A A A A A A A A
Oxid chloričitý D D D D - D - C A B B D C D A A
Oxid sírový D D B C - D - D A D D B C A A A A D
Oxid siřičitý C C B C - D - B A A A B
Oxid uhličitý A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Ozon D D B A A C A A A A A A A A D A A A
Palivový olej D D D D D A D D A A A A



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Palmový olej - D D A - B - A A A A B A C D A A
Papírenský kamenec 65°F A A A A - A - A A A A A
Parafin 80°C D D C C C A C C A A A B C A D A A A
Paraformaldehyd D D B - - B - B C B B A A A A A
Paznehtový olej D D B B - A - - A - -
P-cymen D D D D D C D D A A A
P-dichlorbenzen D D D D D D D D A A A
Pentan D D D D D A C B A A A D D A D A A
Perboritan sodný B B A A A B B B A A A A B A A A A
Perchloretylen D D D C - D - D A A A A
Perchloretylen D D D D D D D D A A A D B D D A A B
Peroxid sodný B B A A - B - B A A A A
Peroxid vodíku 10% C C B B A D A A B A A B A A B A A B
Peroxodvojsíran amonný A D A A A D A A - A A B A A A A A
Petrolej D D D D D A D D A A A B C A D A A A
Petrolej D D D D D A D D A A A A B D B-C A A
Pinen D D D D - B - D A A A A
Piperidein D D D D D D D D D - -
Pivo A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Plyn dusíku A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Plyn propanu D D D D D A C C A A A A D A B A A
Plyn z koksárenské pece D D C D C C C A A A A A
Plynný amoniak (chladný) A A A A A A B A D A A
Plynný amoniak 65% C C B B A C C B D A A
Plynný chlor - suchý D D D D - D - D B B B
Polyetylenglykol A A A A A A A A A A A A
Propandiol A A A A A A A A A A A A
Propanol A A A A A A A A A A A A
Propylacetát D D C C C D D D D A A B A A A
Propylaldehyd D D B B - D - D D A A A
Propylamin C C B B B C C C C A A D D A A
Propylendiamin B B A - - B - C - A A
Propylendichlorid D D D D - D - D B B B D D A A B
Propylenglykol A A A A A A A A A A A A C A A A A
Propylchlorid D D C - - D - D B B B B
Proud vody - - - D - B - - - A A
Pryskyřicový olej - - - - - - - - A A A
Pyridin D D C C C D D D D A A D D D A A A
Pyrol C C D D D D D D D A A
Ricinový olej B B B B - A - A A A A A A B-C A A A
Richfield A, herbicid 100% D D D D - D - D C B B A



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Richfield B, herbicid 33% D D B D - B - - C B B
Rostlinné oleje D D D D D A B B A A A A C A A A A A
Rozpouštědla acetátu C D - D C D D D - A A
Rozpouštědla laků D D D D - D - D D B B A
Rozpouštědlo benzínu (ligroin) D D - D - A - D - A A
Roztok kovového povlaku A A A A - A - B A A
Roztok niklového povlaku A D - - - B - B - A A
Rtuť A A A A A A A A A A A A A C A A A A
Rybí olej D D D D D A D D A A A
Ředidlo (DUCO) D D D D - - - - B - -
Řepkový olej D D A B - B - B A B B B D A A
Sádlo D D D C C A C C A A A A
Silikátestery D D D D - B - A A - - A
Silikonové oleje A A A A A A A A A A A A B D A A A A
Silikonové tuky A A A A A A A A A A A A B D A A A A
Síra, kapalná D D B C - C - D A D D
Síran barnatý 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A
Síran draselný 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A C
Síran hlinitý 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Síran hořečnatý 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Síran hydroxidu amonného 65°C B B A B A B B B B A A
Síran měďnatý 65°C C B A A A A B B A A A A
Síran nikelnatý 65°C A A A A A A A A A A A B A A A A A A
Síran olovnatý 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Síran sodný 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A
Síran vápenatý 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Síran zinečnatý 65°C A A A A A A A A A A A C A A A A A A
Síran železitý 65°C A A A A A A A A A A A A
Síran železnatý 65°C A A A A A A A A A A A A
Sirnatan amonný A A A A A A A A A A A A
Sirník cínatý 65°C A A A A - A - A - A A
Sirník cíničitý 65°C A A A A - A - A - A A
Sirník draselný 65°C A A A A A A A A A A A
Sirník manganatý 65°C C A A - - A - A A A A
Sirník sodný 65°C A A A A A A A A A A A A A A A
Sirouhlík D D D D D D D D A A A D
Sirovodík D D A A A D B B A A A C A D A A A A
Siřičitan amonný 65°C A A A A A A A A A A A A
Siřičitan barnatý 65°C A A A A A A A A A A A
Siřičitan draselný A A A A A A A A A A A A A A A A C
Siřičitan sodný 65°C A A A A A A A A A A A



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

Siřičitan vápenatý 65°C A A A A A A A A A A A
Slaná voda (mořská voda) A A A A A A A A A A A A
Směs bordeaux B B A A A A B A A A A A
Sojový olej D D D D C A C C A A A B A A D A A A
Solný roztok 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Styren D D D D D D D D C A A C D D D A A B
Suchá čistící kapalina D D D D D C D D A D D
Sulfamát olovnatý B B A A - B - B A A A
Sulfid amonný 65°C A A A A A A A A A A A
Sulfid měďný 65°C A A A A A A A A A A A
Sulfid vápenatý 65°C B B A A A B A A A - - A
Tekuté mýdlo A A A A A A A A A A A
Tekutý dehet 80°C D D D D - B - D A D D
Terciární butylalkohol A A A A A C A A A A A A
Terpentýn D D D D D B D D A A A D D C C A A A
Tetraetylenglykol 65°C A A A A - A - A A A A
Tetraetylolovo D D D D - B - D A - -
Tetrahydrofuran D D D D D D D D D A A D C A A B
Tetrachlorbenzen D D D D D D D D B B B B
Tetrachlorenthan D D D D D D D D A A A
Tetrachloretan D D D D D D D D B A A B
Tetrachloretylen D D D D D D D D A A A B D D D A A A
Tetrachlormetan D D D D - C - D A B B C D D D A A B
Tetrachlormetan D D D D D C D D A A A A
Tetrachlornaftalen D D D D - D - D B B B B
Thiofen D D D D D D D D A A A
Thiokyanatan amonný A A A A - A - A A A A B A A A A
Thionylchlorid D D D D D D D D B D D
Thiosíran sodný 65°C A A A A A A A A A A A B A A A A A A
Toluen D D D D D C D D A A A A/B
Toluendiisokyanát (TDI) C C A A - - - D - - -
Transformátorový olej (na bázi petroleje) D D D D - A - B A A A B
Triacetin A A A A - A - B D A A
Tributylamin B B A - - B - C - A A A
Tributylfosfát D D B B A D D D D A A D D A A A
Trietanolamin (TEA) C C C C C D C C C A A D A D A A A A
Trietylamin D D D D D C D D C A A A A A A
Trietylenglykol 65°C A A A A - A - A A A A A
Trietylchlorsilan - - - - - - - - - B B
Trifenylfosfát D D A B - D - C C A A
Trichlorbenzen D D D D D D - D B B B B
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Trichloretan D D D D D D D D A A A D D D A A A/B
Trichloretylen D D D D D D D D A A A D D D D A A D
Trichlorpropan D D D D D D D D A A A A
Trikresylfosfát TCP D D A A A D D D A A A D A D C A A A
Trinitrotoluen (TNT) D D D D - D - B B D D A/B
Tuk D D D D D A C C A A A A
Tungový olej D D C D - A - B A A A A
Turbínový olej D D D D D B C D A A A
Uhelný dehet D D D D D A D B A A A D A B B A A A
Uhličitan amonný A A A A A D A A C - - D B A A A A
Uhličitan barnatý 65°C A A A A A A A A A A A A
Uhličitan draselný 65°C A A A A A A A A A A A C A A A A C A
Uhličitan hořečnatý A A A A A A A A A A A
Uhličitan měďnatý C C A A A B C B A A A A
Uhličitan sodný 65°C A A A A A A A A A A A D A A A A B
Uhličitan vápenatý 65°C A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Uhličitan zinečnatý 65°C A A A A A A A A A A A
Undekanol A A A A - A - A B A A
Uran B C B - - C - A - A A
Vápenatá voda D D A A - C - B A A A
Vazelína D D B B B D B B A A A
Vinylacetát D D A C - D - C D B B D A A A
Vinylbenzen D D D D - D - D A A A A
Vinyléter D D D C - D - C D A A B
Vinylchlorid (Monomer) C D D D - D - D A A A D D D D A A B
Vinyltoluen D D D D - D - D A A A
Vinyltrichlorid D D D D - D - D A A A A/B
Voda, sladká 82°C A A A A A A A A A A A
Voda, slaná 82°C A A A A A A A A A A A
Vodíkový plyn B B A A A A A A A A A A C A A A A
Vysokopecní plyn D D C C - C - C A A A
Whiskey, Vína A A A A A A A A A A A
Xylen D D D D D D D D A A A D D D D A A D
Xylidin D D D D - D - D C B B
Zemní plyn D D D D D A D D A A A A-B D A B A A B
Zeolity A A A A - A - A A A A
Zkapalnělý plyn petroleje D D D D - A - B A - -
Želatina A A A A A A A A A A A A A A A A A
Železoacetát D D A A A C C C D A A A
Živočišné tuky D D B B B A B B A A A A



CHEMICKÉ PRODUKTY NR SBR IIR EPDM EPM NBR CR CSM FPM PE-X UPE PU VMQ Vinyl/PVC PE PTFE Kapton PE FLEX

LEGENDA

A - Výborná služba (nepřetržité použití)
B - Dobrá služba (krátkodobé použití)
C - Omezená služba (závisející na podmínkách použití)
D - Nevyhovující
Prázdné místo - V daný moment nebyla k dispozici informace.

ELASTOMERY A POLYMERY

Bežný název ASTM D 1418/94 označení
Natural NR Isoprén kaučuk (přírodní pryž)
SBR SBR Styren-Butadien kaučuk
BUTYL IIR Butyl kaučuk
EPDM EPDM Terpolymer Etylen-propylen-dienu
EPM EPM Kopolymer Etylen-propylenu
NITRIL (BUNAN) NBR Akrylonitril-Butadien
NEOPREN CR Polychloroprén
HYPALON CSM Chlorsulfonátový polyetylén
VITON FPM Hexafluoro-Propylen Vinyliden Fluorid
Síťovaný polyetylén PE-X (XLPE) Síťovaný polyetylén
Vysokomolekulární polyetylén UPE (UHMWPE) Polyetylén s vysokou makromolekulární hmotností
Polyuretan PU Polyester - polyuretan
Silikon VMQ Silikonový kaučuk
Vinyl/PVC Vinyl/PVC
Polyetylén PE Polyetylén
TEFLON PTFE Polytetrafluoretylén
KAPTON Kapton

Výše uvedené údaje nejsou zaručené a nevztahují se ke stálému používání, poněvadž
podmínky užití mohou ovlivnit životnost, výkonnost a bezpečnost hadice. Z tohoto důvodu
navrhujeme, abyste kontaktovali naše technické oddělení v případě jakýchkoliv dalších
informací.


